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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfliihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-

lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfigung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfliigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt fir die Bauart Warmedammsystem fiir die Anwen-
dung unter lastabtragenden Grindungsplatten bestehend aus extrudierten Polystyrol-Hart-
schaumplatten nach ETA-20/0219 mit Schaumhaut (nachfolgend als Extruderschaumplatten
bezeichnet) gemaf Abschnitt 1.1.1 und weiteren Komponenten gemafy Abschnitt 1.1.2.

111 Extruderschaumplatten

Die Extruderschaumplatten miissen der ETA-20/0219 vom 9. Februar 2021 entsprechen und
fur alle Nenndicken die Leistungen gemall ETA-20/0219 aufweisen.

Im Warmedammsystem sind Extruderschaumplatten mit Nenndicken gemaf Tabelle 1 zu

verwenden.

Tabelle 1: Bezeichnung und Nenndicken der Extruderschaumplatten
Produkttyp STYRODUR 3000 SQ
Bezeichnung gemaf ETA-20/0219 vom 9. Februar 2021
Nenndicke (mm) 160 - 240

Die mehrlagigen hergestellten Extruderschaumplatten sind aus drei bzw. vier Lagen von
Extruderschaumplatten (Einzelplatten) zusammengefligt. Dazu werden Einzelplatten mit
Plattendicken von 50 mm bis 70 mm miteinander vollflachig thermisch verschweif3t.

Die Extruderschaumplatten haben beidseitig eine glatte Oberflaiche und weisen eine Kan-
tenprofilierung (z. B. Stufenfalz, Tiefe 2 15 mm) auf.

11.2 Kleber und Dichtmassen

Zum Schutz und zur Lagesicherung der Extruderschaumplatten bei Anwendung ent-
sprechend Abschnitt 1.2 a) sind Kleber zu verwenden, die beziglich der Beanspruchung
durch Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser geeignet sind.

Zum Schutz und zur Lagesicherung der Extruderschaumplatten bei Anwendung ent-
sprechend Abschnitt 1.2 b) sind Kleber und Dichtmassen zu verwenden, die bezlglich der
Beanspruchung durch drickendes Wasser geeignet sind. Bei einer bitumindsen Abdichtung
sind z. B. l16semittelfreie Zweikomponentenkleber bzw. I0semittelfreie Reaktionskleber ver-
wendbar. Bei Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DIN EN 206-1' und
DIN 1045-22 eignen sich auch entsprechende Dispersionskleber.

Die Kleber missen mit der Abdichtung sowie mit den Extruderschaumplatten vertraglich sein
und mindestens die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe erfiillen. Der Antrag-
steller hat geeignete Kleber zu benennen.

Die technischen Datenblatter und Verarbeitungsvorschriften des Kleberherstellers sind zu
beachten.

1 DIN EN 206-1:2001-07
DIN EN 206-1/A1:2004-10
DIN EN 206-1/A2:2005-09 Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften und Konformitat; Deutsche Fassung
EN 206-1:2000
2 DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton; Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
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1.2 Anwendungsbereich

Das Warmedammsystem darf abweichend von DIN 4108-23 als lastabtragende Schicht und
Warmedammung unter Griindungsplatten unter vorwiegend ruhender Belastung angewen-
det werden.

Das Warmedammsystem darf auch auBerhalb der Abdichtung angeordnet werden:
a) Anwendung bei Beanspruchung durch Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser*

b) Anwendung bei Beanspruchung durch driickendes Wasser und aufstauendes Sicker-
wasser®

Die Extruderschaumplatten durfen im driickenden Wasser und aufstauenden Sickerwas-
ser verwendet werden, wobei die Platten maximal 3,5 m in das Wasser eintauchen dur-
fen.

Die Dammschichten des Warmedammsystems durfen unter Beachtung der Bestimmungen
dieser allgemeinen Bauartgenehmigung abweichend von den Festlegungen in DIN 4108-23,
Abschnitt 5.2.2, beim rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes berucksichtigt werden.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung

Der Nachweis der Standsicherheit der Griindung ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen
Bauartgenehmigung.

Die maximale Beanspruchung der Extruderschaumplatten senkrecht zu ihrer Ebene darf
beim Standsicherheitsnachweis den in Abschnitt 2.2.1 angegebenen Bemessungswert der
Druckspannung nicht Gbersteigen.

Die Extruderschaumplatten dirfen parallel zu ihrer Ebene belastet werden, wenn die
Bestimmungen des Abschnitts 2.2.1.2 und 2.3.3.2 eingehalten werden.

2.2 Bemessung
221 Standsicherheit der Griindung
2.21.1 Aligemeines

Beim Nachweis der Standsicherheit darf maximal der Bemessungswert der Druckspannung
fed® der Extruderschaumplatten nach Tabelle 2 rechnerisch in Ansatz gebracht werden.

Der Bemessungswert der Druckspannung fcs® der Extruderschaumplatten ergibt sich aus
dem Nennwert der Druckfestigkeit fc.nenn dividiert durch den Teilsicherheitsbeiwert fiir die
Materialeigenschaften yu” und den Anpassungsfaktor of.

Fir den Nachweis der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit der Griindung sind
DIN EN 1997-1°, DIN EN 1997-1/NA'?, DIN 1054"" und DIN 1054/A1'2 maf3gebend.

3 DIN 4108-2:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 2: Mindestanforderungen
an den Warmeschutz

Im Sinne der Wassereinwirkungsklasse W1-E (Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser) nach der DIN 18533-1:

Abdichtungen von erdberihrten Bauwerken - Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausfliihrungsgrundsatze

5 Im Sinne der Wassereinwirkungsklasse W2-E (Driickendes Wasser) nach der DIN 18533-1: Abdichtungen von

erdberlhrten Bauwerken - Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausflihrungsgrundsatze

definiert als ¢ = compression, d = design

Definiert als Teilsicherheitsbeiwert fiir die Baustoff- oder Produkteigenschaft (siehe DIN 1055-100: Einwirkungen auf

Tragwerke; Teil 100: Grundlagen der Tragwerksplanung - Sicherheitskonzept und Bemessungsregeln, Abschnitt 8.3)

definiert als produktionsspezifischer Anpassungsfaktor

9 DIN EN 1997-1:2009-09 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allge-
meine Regeln; Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 + AC:2009

10 DIN EN 1997-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 7: Entwurf, Berech-
nung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln

1" DIN 1054:2010-12 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergédnzende Regelungen

zu DIN EN 1997-1
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Bei der Beurteilung der Setzungen sind auch die Verformungen der Warmedammschicht zu
berucksichtigen.

2.2.1.2 Horizontale Einwirkungen

Bei Anordnung der Extruderschaumplatten entsprechend dem Abschnitt 2.3.3.1 und unter
Beachtung der Bestimmungen des Abschnittes 2.3.3.2 dirfen Horizontalkrafte in die
Warmedammeschicht eingeleitet werden. Dabei darf der Bemessungswert der Schubspan-
nung den Wert von 20 % des Bemessungswertes der Normalspannung der zugehdrigen
Einwirkungskombination nicht Gberschreiten.

Tabelle 2: Bemessungswerte der Druckspannung

Produkttyp Dicke der Extruder- | Nennwert der Bemessungswert der
Bezeichnung schaumplatten Druckfestigkeit Druckspannung
fc,Nenn fcd6
= fc,Nenn/YM7-()L8
(mm) (kPa) (kPa)
ggYRODUR 3000 | 160 < g < 240 300 185

222 Setzungsberechnung
Die Setzungen sind fur zwei Grenzfalle zu untersuchen:
a. Berechnung fir den anstehenden Baugrund ohne Bericksichtigung der Warmedamm-
schicht
b. Berechnung flir den anstehenden Baugrund und die Warmedammschicht unter Verwen-

dung des Elastizitatsmoduls der gestauchten Extruderschaumplatte (Einzelplatte) nach
50 Jahren (Berticksichtigung der Langzeit-Kriechverformung des Dammestoffs):

STYRODUR 3000 SQ Eso = 6000 kPa

222 Warmeleitfahigkeit

Die Extruderschaumplatten im Warmedammsystem diirfen, abweichend von DIN 4108-23,
Abschnitt 5.2.2 beim rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes entsprechend den
Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung berlcksichtigt werden, auch wenn
sie auflerhalb der Abdichtung angeordnet sind.

Beim rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes sind fiir die Extruderschaumplatten die
anwendungsspezifischen Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit nach Tabelle 3 in
Ansatz zu bringen.

Tabelle 3: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit der Extruderschaumplatten

Produkttyp Dicke der Extruder- | Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
Bezeichnung schaumplatten (W/(m-K))
(mm)

a) bei Bodenfeuchte |b)im driickenden
und nichtstauendem | Wasser und bei aufstau-
Sickerwasser* endem Sickerwasser 5

STYRODUR 3000 [160<d <240 0,034 0,039
SQ

Als Dicke der Extruderschaumplatten gilt die Nenndicke.

12 DIN 1054/A1:2012-08 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergédnzende Regelungen
zu DIN EN 1997-1:2010; Anderung A1:2012
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23 Ausfiihrung

231 Allgemeines
Der Einbau des Warmedammsystems (Regelungsgegenstand) muss nach den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung und durch Unternehmen erfolgen, die ausrei-
chende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben.
Der Antragsteller hat hierzu die ausfiihrenden Unternehmen uUber die Bestimmungen der
allgemeinen Bauartgenehmigung und die Herstellung des Warmedammsystems zu unter-
richten und ihnen bei Fragen zur Verfiigung zu stehen. Insbesondere hat er die erforder-
lichen Angaben und Unterlagen zu den Bauprodukten nach Abschnitt 1.1 zur Verfigung zu
stellen.
Der Antragsteller hat den ausfihrenden Unternehmen eine Kopie der allgemeinen Bauart-
genehmigung sowie Verlegeanweisungen zur Verfiigung zu stellen, die er in Ubereinstim-
mung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt.

2.3.2 Bauwerksabdichtung
Die Grindungsplatte muss vor einer Beanspruchung durch Wasser geschiitzt werden. Dazu
sind in Abhangigkeit von der Wasserbeanspruchung z. B. Bauwerksabdichtungen nach
DIN 18533 einzubauen.
Die Bauwerksabdichtung einschlief3lich der zum Einsatz kommenden Hilfsstoffe muss mit
den Extruderschaumplatten vertraglich sein.

2.3.3 Warmedammschicht

2.3.3.1 Allgemeines

Die Extruderschaumplatten sind einlagig und dicht gestofien zu verlegen. Kreuzstofe sind
zu vermeiden.

Zum Schutz der Dammschicht wahrend des Einbaus der Griindungsplatte ist eine einlagige
Trennschicht, z. B. PE-Folie, oberhalb der Dammschicht zu verlegen, oder es sind andere
geeignete MalRnahmen zu ergreifen.

Die seitlichen Rander der Warmedammschicht sind bei Belastung durch driickendes Wasser
durch geeignete Mallnahmen (z. B. durch Verspachteln mit einem Kleber oder geeigneten
Dichtmassen) vor Feuchte und dem Eindringen von Wasser zu schiitzen. Hierzu sind Kleber
und Dichtmassen nach Abschnitt 1.1.2 zu verwenden.

Der Randabschluss der Dammschicht kann durch Extruderschaumplatten entsprechend den
Verlegeanweisungen des Antragstellers ausgefuhrt werden.

2.3.3.2 Einleitung von horizontalen Einwirkungen

Eine Einleitung von horizontalen Einwirkungen in die Warmedammschicht darf nur bei Aus-
fuhrung der Griindungsplatte als Ortbetonplatte erfolgen.

Bei anderen Ausfiihrungen der Grindungsplatte sind zur Ableitung von Horizontallasten
besondere konstruktive Mallnahmen vorzusehen.

Bei Anordnung einer PE-Folie zwischen der Griindungsplatte und der Dammschicht konnen
keine horizontalen Einwirkungen Ubertragen werden.

2.3.4 Sauberkeitsschicht

Die Extruderschaumplatten sind auf einer Sauberkeitsschicht (z. B. Beton C 8/10) zu verle-
gen. Der Untergrund muss ausreichend eben sein.

13 DIN 18533 Abdichtungen von erdberlhrten Bauwerken (in der jeweils giiltigen Fassung)
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235 Ubereinstimmungserklirung

Die bauausfiuhrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemall § 16a Abs. 5
i.V.m. § 21 Abs. 2 MBO abzugeben (Muster siehe Anlage 1).

Frank Ifflander Beglaubigt
Referatsleiter Wendler

756078.18 1.23.34-24/14



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-23.34-2114 vom 17. Februar 2021 'nst':!!t
ir

Bautechnik

Warmedammsystem fiir die Anwendung unter Anlage 1
lastabtragenden Griindungsplatten unter Verwendung

von extrudergeschaumten Polystyrol-Hartschaumplatten
"STYRODUR 3000 SQ"

Muster fiir eine Ubereinstimmungserklarung

Ubereinstimmungserklirung

- Name und Anschrift des Unternehmens, welches das Warmedammsystem (Regelungs-
gegenstand) eingebaut hat:

Hiermit wird bestatigt, dass der Regelungsgegenstand hinsichtlich aller Einzelheiten
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmi-
gung Nr. Z-23.34-2114 vom 17. Februar 2021 eingebaut wurde.

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige Bauauf-
sichtsbehdrde auszuhandigen.)
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