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Bescheid

tiber
die Verlangerung der Geltungsdauer des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

Priifzeugnis Nummer: P-MPA-E-97-009 vom 11.04.2013

Gegenstand: Dachgeschoss-Ausbau
der Feuerwiderstandsklasse F 30
nach DIN 4102-2; 1977-09
(BRL A Teil 3, Lfd. Nr. 2.1, Ausgabe 2015/2)

Antragsteller: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
Burgermeister-Griinzweig-Stralle 1

D-67059 Ludwigshafen

Ausstellungsdatum: 06.04.2018

Geltungsdauer bis: 05.04.2023

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses Nr. P-MPA-E-97-009 vom 11.04.2013.

Dieser Bescheid umfasst 3 Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit dem o. g. allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis und darf nur zusammen mit diesem verwendet werden.
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Seite 2 des Bescheides vom 06.04.2018 iiber die Verlingerung der Geltungsdauer des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-MPA-E-97-009 vom 11.04.2013.

1. Dokumente zum Nachweis der Klassifizierung

Name des Priiflabors Name des Nummer der Priifverfahren /
Auftraggebers Priifberichte Klassifizierungsnorm

Materialpriifungsamt NRW | Saint Gobain Isover 24 05601 871 DIN 4102-2: 1977-09

Notifizierte Stelle 0432 GmbH G+H AG 23 0577 3 86 : )

2. Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 20 der Bauordnung fiir das
Land Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 in Verbindung mit der BRL A Teil 3, Lfd.
Nr. 2.1, Ausgabe 2015/2 erteilt. In den Landesbauordnungen der {ibrigen Bundeslédnder sind
entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

3. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschiiftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage
muss den Kliger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefiigt werden.
Der Klage sollen Abschriften fiir die iibrigen Beteiligten beigefiigt werden.

4. Allgemeine Hinweise (Bauart)

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der
Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtlichen Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben unbeschadet weiter gehender Regelungen in den
,Besonderen Bestimmungen* dem Verwender der Bauart Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf
Anforderung sind den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Priifstelle. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen.




Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Seite 3 des Bescheides vom 06.04.2018 iiber die Verldngerung der Geltungsdauer des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-MPA-E-97-009 vom 11.04.2013.

Ubersetzungen des allgemeinen bauvaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis " Vom
Materialpriifungsamt NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtlichen Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtréglich ergénzt und geéndert werden,
insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Erwitte, den 06.04.2018
Im Auftrag

Leiterﬂr Priifstelle
X

Dipl.-Ing. Frank Diekmann

Sachbearbeiter

Ny~

Dipl.-' ng. Heinrich Kétter
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Alternative Anderung an dem im ABP Nr. P-MPA-E-97-009 vom 11.04.2013
beschriebenen Dachgeschoss-Ausbau der Feuerwiderstandsklasse F 30
nach DIN 4102-2; 1977-09 (BRL A Teil 3, Lfd. 2.1, Ausgabe 2015/2)

1. Alternative Anderung

1.1 Zwischensparren- Zwischenbalken-Dammung

Die in Abschnitt 2.1.2 des o. g. abP beschriebene Dammung soll unter Beriicksichtigung der
Mindestdicke und der Mindestrohdichte alternativ aus den Glaswolle Produkten Integra ZKF 1-040
oder Integra ZKF 1-035 oder Integra ZKF 1-032 entsprechend des Zertifikats der Leistungsbestén-
digkeit Nr.: 0751-CPR-196.0-04 hergestellt werden.

1.1.1 Nachweis

Zur Beurteilung der alternativen Anderung an der im ABP Nr. P-MPA-E-97-009 beschriebenen Kon-
struktion wird der ABM-Beschluss Nr. BT-PRF-DE-02-03 vom 07.06.2013 herangezogen. Laut Be-
schluss darf der gepriifte Glasfaser-Ddmmstoff (Schmelzpunkt < 1000°C nach DIN 4102-17) alter-
nativ aus einem anderen Glasfaser-Dammstoff (Schmelzpunkt < 1000°C nach DIN 4102-17) mit je-
weils gleicher Dicke, gleicher Baustoffklasse und gleicher Rohdichte (+ 5 kg/m®) hergestellt werden.
Die Angabe des Herstellers bzw. des Namens des Glasfaser-Dammstoffes ist nicht erforderlich.

Bei Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2; 1977-09 an dem im ABP Nr. P-MPA-E-97-009
beschriebenen Dachgeschoss-Ausbau von der Unterseite mit den alternativen Ddmmungen entspre-
chend der Beschreibung in Abschnitt 1.1 kann aufgrund:

der alternativen Glasfaser-Dammstoffe mit jeweils gleichen Mindestdicken, Baustoffklassen und
Mindestrohdichten mit etwa gleichen Feuerwiderstandsdauern wie bei den zugrunde liegenden
Brandtests gerechnet werden.

Daher kann erwartet werden, dass die Tragfihigkeit, der Raumabschluss und die
der geénderten Konstruktion wéhrend des Zeitraums von 30 Minuten nicht beeintr

Dieses Schreiben besteht aus 2 Seiten.

Hausanschrift: Bahnstation: Dortmund-Hbf. AuBenstelle Erwitte Bankverbindung
Marsbruchstrafe 186 Telegramme: priifamt Dortmund Auf den Thrénen 2 Landeszentralbank Dortmund
D-44287 Dortmund Offentliche Verkehrsmittel D-59597 Erwitte (BLZ 440 000 00)

Telefon (02 31) 45 02-0 Stadtbahn U47 ab Hbf. Telefon (029 43) 8 97-0 Kto. 440 018 15

Telefax (02 31) 45 85 49 Richtung Aplerbeck Telefax (0 29 43) 8 97-33 USt.-IdNr.: DE 124 728 648
E-Mail: info@mpanrw.de bis ,,AllerstraBe* E-Mail: erwitte@mpanrw.de
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1.2 Unterdecke

Die in Abschnitt 2.1.5 des o. g. abP beschriebene Unterdecke aus Gipsplatten mit der Dicke von
10 mm soll alternativ aus Gipsplatten Typ GKF nach DIN 18 180 bzw. Gipsplatten Typ DF nach
DIN EN 520 mit der Dicke von 12,5 mm hergestellt werden.

1.2.1 Nachweis

Zur Beurteilung der alternativen Anderung bei der im ABP Nr. P-MPA-E-97-009 beschriebenen Kon-
struktion werden vergleichbare Brandtests herangezogen. Aus den Brandtests kénnen mit vergroBer-
ter Dicke der Unterdecke auch hohere Warmedammungen festgestellt werden.

Bei Brandbeanspruchung von der Unterseite nach DIN 4102-2 an dem im

ABP Nr. P-MPA-E-97-009 beschriebenen Dachgeschoss-Ausbau mit der alternativen Beplankung
entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 1.2 kann aufgrund:

der vergroBerten Plattendicke der Unterdecke gegeniiber den zugrunde liegenden Brandtests mit min-
destens gleichen Priifergebnissen gerechnet werden.

Daher kann erwartet werden, dass die Tragfihigkeit, der Raumabschluss und die Warmeddmmung
der geénderten Konstruktion wéhrend des Zeitraums von 30 Minuten nicht beeintréchtigt werden.

2. Nachweis im bauaufsichtlichen Verfahren

Zum Nachweis im bauaufsichtlichen Verfahren ist fiir den im ABP Nr. P-MPA-E-97-009 vom
11.04.2013 beschriebenen Dachgeschoss-Ausbau eine Ubereinstimmungserklédrung des Anwenders
erforderlich.

Diese Ubereinstimmungserkldrung kann nach § 23 der LBauO Rheinland-Pfalz auch bei nicht we-
sentlichen Abweichungen abgegeben werden. Nach Ansicht des MPA NRW handelt es sich bei der
in diesem Schreiben dargestellten alternativen Anderung nicht um eine wesentliche Abweichung zu
dem im ABP Nr. P-MPA-E-97-009 vom 11.04.2013 beschriebenen Dachgeschoss-Ausbau.

Die endgiiltige Beurteilung erfolgt jedoch durch den Anwender.

Mit freundlichem Gruf3
im Au?rag

G

Dipl.-Ing. Heinrich Kétter
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Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis

Prifzeugnis Nummer:

Gegenstand:

Antragsteller:

Ausstellungsdatum:

Geltungsdauer bis:

P-MPA-E-97-009

Dachgeschoss-Ausbau

der Feuerwiderstandsklasse F 30 — B

nach DIN 4102-2; 1977-09

(BRL A Teil 3, Lfd. Nr. 2.1, Ausgabe 2013/1)

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
Birgermeister-Grinzweig-StraBe 1

D-67059 Ludwigshafen

11.04.2013

10.04.2018

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prafzeugnisses ist das genannte Baupro-
dukt im Sinne der Landesbauordnung anwendbar.

Dieses abP ersetzt

das abP Nr. P-MPA-E-97-009 vom 31.10.1997.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 6 Seiten und 2 Anlagen.
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Gegenstand

1.1.1 Klassifizierung

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Anwendung eines tragen-
den, raumabschlieenden Dachgeschoss-Ausbaus (nicht beliiftet), der bei einseitiger Brandbean-
spruchung von der Unterseite der Feuerwiderstandsklasse F 30, Kurzbezeichnung F 30 — B nach
DIN 4102-2; 1977-09 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) angehort.

1.1.2 Wesentlicher Aufbau

Der Dachgeschoss-Ausbau ist im Wesentlichen herzustellen aus:
e der Dachschriage und
e der Kehlbalkendecke.

Details sind dem Abschnitt 2 zu entnehmen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Anschlusse

Die Klassifizierung unter Abschnitt 1.1.1 gilt nur dann, wenn die Anschliisse des Dachgeschoss-
Ausbaus an Massiv-Bauteile vorgenommen werden, die mit ihren Unterstiitzungen und Aussteifun-
gen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 angehoren.

1.2.2 Abmessungen

Der Dachgeschoss-Ausbau ist nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1, Bemessung und Konstruktion
von Holzbauten) fiir die zul. Biegespannungen und den zuldssigen Durchbiegungen bei den Holz-
sparren / Holzbalken und der Holzschalung unter Beriicksichtigung der Angaben in Abschnitt 1.2.3
nachzuweisen.

Forderungen anderer Normen oder technischer Richtlinien bleiben unberiihrt.

1.2.3 Belastungen

Die Belastungen des Dachgeschoss-Ausbaus betrugen aufler durch das Eigengewicht der
Konstruktion zusétzlich bei:

e der Kehlbalkendecke 1,5 kN/m? und
e der Dachschrige 0,75 kN/m? und einer mittig aufgebrachten Einzellast von 1,0 kN.

1.2.4 Mindestabmessungen
Die Sparren, Balken und FuBpfette miissen die Mindestabmessungen von 70 mm x 140 mm (Brei-

te x Hohe) und die Holzschalung muss die Mindestdicke von 21 mm aufweisen.

1.2.5 Sortierung

Die verwendeten Holzer miissen aus Nadelvollholz (NH) mindestens die F, ‘m
aufweisen und der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 bzw. S 10 nach DI} ’




MPA NRW., 8

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-97-009 vom 11.04.2013 Seite 3 von 6

1.2.6 Dach-Neigung
Die Dach-Neigung zur Horizontalen gilt fiir Winkel von 20°.

1.2.7 Brandbeanspruchung

Die unter Abschnitt 1.1.1 genannte Beurteilung gilt nur fiir eine Brandbeanspruchung von der Un-
terseite des Dachgeschoss-Ausbaus.

Zur Vermeidung eines Feueriibersprungs z. B. im Traufenbereich oder im Bereich von Verglasun-
gen sind Zusatzmafinahmen zu ergreifen, damit die Dach-Konstruktion bei einseitiger Brandbean-
spruchung nur von der Unterseite ausgesetzt ist.

1.2.8 Anschluss an Trennwande

Die unter Abschnitt 1.1.1 genannte Beurteilung gilt nicht fiir Anschliisse an Trennwénde mit Brand-
schutzanforderungen.

1.2.9 Befestigungsmittel

Die unter Abschnitt 1.1.1 genannte Beurteilung gilt nur dann, wenn die untersuchte Befestigungsart
der Dach-Konstruktion nach der Beschreibung unter Abschnitt 2 durchgefiihrt wird.

Soweit Diibel verwendet werden, sind hierfiir die Bestimmungen des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik, Berlin zu beachten.

Eine Beurteilung anderer Abhingungs- und Befestigungsarten und anderer Wandanschliisse - auch
gleicher Anschliisse an Wénden, die jedoch nicht unter den Begriff Massivwénde fallen - kann nur
durch eine anerkannte Priifanstalt erfolgen.

1.2.10 Beschichtungen

Die Klassifizierung unter Abschnitt 1.1.1 wird durch tibliche Anstriche und Beschichtungen bis zu
< 0,5 mm Dicke nicht beeintrachtigt.

Bei dickeren Beschichtungen sowie Bekleidungen - insbesondere bei Blechbekleidungen - kann
die unter Abschnitt 1.1.1 genannte Beurteilung jedoch verloren gehen.

1.2.11 Schallschutz

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbringen.

2 Bestimmungen fir die Ausflihrung

Der Dachgeschoss-Ausbau ist in seiner Bauart entsprechend den nachfolgenden Detailangaben aus-
zufiihren.

Einzelheiten zum Aufbau der Dachgeschoss-Ausbaus sind aus der Anlage 1 ersichtlich.

2.1 Aufbau
Der Aufbau ist im Wesentlichen aus den tragenden Sparren bzw. Balken, der Zwj ehensparren-
bzw. Zwischenbalkenddmmung, der oberseitigen Dachhaut mit der Dachlattupg-gn ’dﬁt‘t’ﬁb@) eiti-
gen Unterdecke mit der Unterkonstruktion herzustellen. £ ﬁ-\;; \
Tren NEW
\ }E_‘\\’%&\)L'}\ % o / IS /}
\ N 15
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2.1.1 Sparren bzw. Balken

Die Sparren bzw. Balken sind jeweils in den Mindestabmessungen und Sortierungen Abschnitt
1.2.3 und 1.2.4 herzustellen, miteinander mit Holzlaschen in den Mindestabmessungen von

120 mm x 21 mm x 700 mm und 16 Négeln 28 x 65 zu verbinden und auf den Winden statisch be-
stimmt aufzulegen. Bei der Dachschrige sind im Traufenbereich zusitzlich FuBfetten in den Min-
destabmessungen von 140 mm x 70 mm und der Sortierung nach Abschnitt 1.2.5 anzuordnen, die
im Bereich der Sparrenauflage (traufeseitig) mit Ausnehmungskerben von ca. 3 cm Tiefe zu verse-
hen sind. Die Befestigung der Fu3fetten auf den Wénden, der Sparren auf den FuBfetten und der
Balken auf den Wénden ist mit Befestigungsmitteln nach statischen Erfordernissen vorzunehmen.

Die Anschlussfugen zwischen den Sparren/Winden und den Balken/Winden sind mit Mauerwerks-
steinen und Mortel bzw. Mineralfaserstreifen abzudichten.

2.1.2 Zwischensparren- bzw. Zwischenbalkendammung

Zwischen den Sparren und den Balken ist eine Diammung mit der Mindestdicke von 100 mm dicht
einzufiigen, die wahlweise aus ISOVER Rollisol-SB (Rohdichte p > 15 kg/m®) oder ISOVER
Uniroll 040-Klemmfilz (Rohdichte p > 18 kg/m®) herzustellen ist. Die Dammungen sind an den
Sparren bzw. Balken zusétzlich mit Stahldrahtklammern 13 x 8 in Absténden von ca. 100 mm an-
zubringen.

Unterhalb der Ddmmungen darf zusétzlich eine handeliibliche Dampfsperre entsprechend den Ver-
legehinweisen des Herstellers vorgesehen werden.

2.1.3 Dachhaut

Auf den Sparrenoberseiten sind in Querrichtung Dachlatten mit den Mindest-Abmessungen von
30 mm x 50 mm in Abstdnden von ca. 340 mm zu verlegen und mit Befestigungsmitteln entspre-
chend den statischen Erfordernissen anzubringen. Auf den Dachlatten sind wahlweise Tonziegel
oder Betondachsteine aufzulegen.

2.1.4 Kehlbalken-Decke

Auf der Oberseite der Balken sind in Querrichtung Hobeldielen mit der Mindestdicke von 21 mm
zu verlegen und mit Befestigungsmitteln entsprechend den statischen Erfordernissen zu befestigen.

2.1.5 Unterdecke

Auf der Unterseite der Sparren und Balken ist jeweils Unterdecken mit der Mindestdicke von
10 mm in Verbindung mit Unterkonstruktionen anzubringen, die wahlweise:

e aus Rigicell-Platten
e oder Knauf-Miniform-Platten herzustellen sind.

Die Unterkonstruktion ist jeweils aus Dachlatten mit den Mindest-Abmessungen von 30 mm

x 50 mm anzufertigen, in Querrichtung der Balken und Sparren in Abstéinden von ca. 375 mm zu
verlegen und mit einer Schraube 4,2 x 70 oder zwei Schrauben 3,5 x 55 je Befestigungsstelle zu
befestigen. Die Befestigung der Unterdecke an der Unterkonstruktion mit Schnellbauschrauben
3,9 x 35 in Abstidnden bis 170 mm vorzunehmen. Die Plattenst63e der Quer- und Langsfugen sind
entsprechend den Darstellungen der Anlage 1 herzustellen. Die Unterdecke ist im] er Plat-

tenstoBe, der Massiv-Anschliisse und der Befestigungsstellen wahlweise mit }égyps VWO{\
fiiller oder Uniflott-Fugenspachtel zu verspachteln. f : . \f"',',
i \ ¥/

L, F

4
A
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3 Priufberichte zum Nachweis der Klassifizierung

Name des Priiflabors Name des Nummer der Priifverfahren
Auftraggebers Priifberichte Klassifizierungsnorm

Materialprifungsamt NRW | SAINT-GOBAIN ISOVER | > 0°/7 386

Notifizierte Stelle 0432 G+H AG

DIN 4102-2; 1977-09
23 0662 0 86-1

4 Ubereinstimmungsnachweis des Anwenders
(Bauart BRL-A-T3)

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nachweises
der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungserklirung) nach den Vorgaben der Bauregelliste. Danach
muss eine Ubereinstimmungserklirung des Anwenders erfolgen.

Der Unternehmer, der den Dachgeschoss-Ausbau errichtet, muss gegeniiber dem Auftraggeber einen
schriftlichen Ubereinstimmungsnachweis ausstellen, mit der er bescheinigt, dass der Dachgeschoss-
Ausbau entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ausge-
fithrt wurde und die hierbei verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

Der Ubereinstimmungsnachweis kann entsprechend § 22 der Bauordnung fiir das Land Baden-
Wiirttemberg (LBO) vom 5. Marz 2010 auch bei nicht wesentlichen Abweichungen vom Anwender
abgegeben werden. In den Bauordnungen der anderen Bundeslédnder sind entsprechende Regelungen
enthalten.

5 Rechtsgrundiage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Bauordnung fiir das
Land Baden-Wiirttemberg (LBO) vom 5. Mirz 2010 in Verbindung mit der BRL A Teil 3, Lfd. Nr.
2.1, Ausgabe 2013/1 erteilt. In den Landesbauordnungen der iibrigen Bundeslénder sind entspre-
chende Rechtsgrundlagen enthalten.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Geschiftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss
den Kléger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefiigt werden. Der Klage
sollen Abschriften fiir die iibrigen Beteiligten beigefiigt werden.

7 Allgemeine Hinweise (Bauart)

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkelt/dgr, JB’;man im Sinne der

Landesbauordnungen nachgewiesen. /S )/- —~; \

v/
Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die [9uf chﬁ;hmngé \?auvorha-
/ \/
/&

ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen un. @eschénﬁgun c
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Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben unbeschadet weiter gehender Regelungen in den ,,Be-
sonderen Bestimmungen® dem Verwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfdltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Priifstelle. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen.

Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis " Vom Ma-
terialpriifungsamt NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtlichen Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses konnen nachtréglich ergénzt und geéndert werden, ins-
besondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Erwittg; den 11.04.2013

PACEITN Sachbearbeiter

<A Ay~

‘ ),/\'“\Q" 1 (Dipl.-Ing. Heinrich Kétter)

TWes
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Unterdecke aus ,,Rigicell-Platten”
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Unterdecke aus ,,Rigicell-Platten®
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Unterdecke aus ,,Knauf Miniform-Platten*“
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Muster fur

Ubereinstimmungserklirung

e Name und Anschrift des Unternehmers, der die Dachgeschoss-Ausbau hergestellt hat

Baustelle bzw. Gebidude

e Datum der Herstellung
e Feuerwiderstandsklasse F 30

Hiermit wird bestétigt, dass die Dachgeschoss-Ausbau der Feuerwiderstandsklasse F 30,

" Kurzbezeichnung F 30 — B hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-MPA-E-97-009 des
Materialpriifungsamtes NRW vom 11.04.2013 hergestellt und eingebaut wurde.

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B. Mineralfaser-
Produkte) wird dies ebenfalls bestétigt, aufgrund

e der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauvaufsichtlichen Priifzeugnisses”

e cigener Kontrollen

o entsprechend schriftlicher Bestédtigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.”

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustindige Bauaufsichtsbehorde
auszuhéndigen.)

) Nichtzutreffendes streichen
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